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Construcción de micropilotes auto perforantes
Proyección de agua cemento (lechada) que
salpica la ropa del personal que se
encontraba en el lugar.

Durante la actividad de llenado de
lechada en la construcción de
micropilotes auto perforantes, uno de
los acoples de manguera se fracturó en
el área de la soldadura, lo que resultó en
una fuga de agua cemento a presión.

▪ Seleccionar acoples y otros componentes de alta
calidad y confiabilidad para minimizar el riesgo de
defectos y fracturas.

▪ Evitar la exposición de personas en la línea de peligro.
▪ Demarcar y señalizar las áreas de operación de
equipos.

▪ Realizar con rigurosidad la inspección preoperacional
del equipo e intervenir de manera inmediata los
defectos identificados.
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